S.E.CASA DE MONEDA

ESPECIFICACION TECNICA
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Aluminio. Placa Auto MERCOSUR

Cédigo: 39051863

Emisién: 28/ 11 117 Revision: 04

I- ESPECIFICACIONES
l.1- CARACTERISTICAS GENERALES

Hoja: 1de1

01 — Material: Aluminio — Aleacion 1100 H12
item Caracteristicas Unidad Requisitos ' Tolerancia
Composicion (con Certif de Anélisis)
Aluminio 99 Min.
Cobre 0.05- 0.2 Min — max
02 Silicio + Hierro| o, 0.95 Max.
Zinc 0.10 Max.
Manganeso 0.05 Max.
Impurezas 0.15 Max.
mm_ | Ancho: 131.4 -0.1 /7 +02
mm__| Espesor de lamina: 1.02 -0.02 / +0.04
03 |Formato: Bobina : : Aproximadamente. Dependiendo
cm | Didmetro total: 118 del peso: 750 a 850 k
cm | Diametro del buje: 52 0.5

|.2 - PRESENTACION

a aplicacién de Iaminas auto

El' material sera apto para | adhesivas y posterior proceso de
embozado. Ambos lados de la lamina estaran perfectamente lisos, sin ningtn tipo. de defecto

apreciable a simple vista, Asimismo, ambos lados de la lamina estaran perfectamente limpios, sin

manchas de humedad, libres
que no permita la correcta
uniforme a lo largo y ancho.

1.3 - EMBALAJE

de todo aceite,
adhesién de |a

ll- OFERTAS / MUESTRAS

- Los oferentes deberan

grasitud, desprendimiento de material y/u otro residuo
lamina reflectiva. Bobina sin empalmes, con tensién

presentar una muestra de aproximadamente 100 kg en bobina con las

Caracteristica especificadas del producto, que sera evaluada por el sector usuario.

- Este requisito podra ser

suscripta por el oferente y documentacién fehaciente de Ia

reemplazado por la presentacion de la presente Especificacion Té_cnica
Ultima muestra 6 partida provista y

aprobada, informando el nimero de expediente u orden de compra.

ll- CONDICIONES GENERALES

- Las partidas deberan estar acompariadas por el Certificado de Andlisis correspondiente a cada

lote de fabricacion.
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Aluminio. Placas moto MERCOSUR

Cédigo: 39051871

Emision: 28/ 111717

Revision: 04

Hoja: 1 de 1

I- ESPECIFICACIONES

1.1- CARACTERIST!CAS GENERALES
01 — Material: Aluminio — Aleacion 1100 H12

1.2 - PRESENTACION

item Caracteristicas Unidad Requisitos Tolerancia
Composicién (con Certif. de Anélisis)
Aluminio 99 Min.
Cobre 0.05- 0.2 Min — max
02 Silicio + Hierro % 0.95 Max.
Zinc 0.10 Max.
Manganeso 0.05 Max.
Impurezas 0.15 Max.
mm_ | Ancho: 171.4 01/ +02
mm__ | Espesor de lamina: 1.02 -0.02 / +0.04
03 [Formato: Bobina om | Diametro total: 122 Aprozrg:ic;asr;e:{t)% a[)z?gr?(dlendo
| cm | Didmetro del buje: 52 £0.5 ]

1.3 -

EMBALAJE

Las bobinas se entregaran envueltas en material impermeable al vapor de aguay con protec_ciones
adecuadas que garanticen sy integridad (lamina - cono) ante la manipulacion y almacenamiento.

Il- OFERTAS / MUESTRAS

lli- OBSERVACIONES

- Las partidas deberan estar a

lote de fabricacion.

compafiadas por el Certificado de Analisis correspondiente a cada

- El proveedor debera reponer sin costo alguno para Casa de Moneda, en el menor tiempo posible,
aquellas bobinas que resultaren d

al momento de realizar la recepci

Wy

efectuosas durante los procesos de produccion, y no detectadas
on y control,



