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5.E. CASA DE MONEDA

Ministerio de Hacienda

BUENOS AIRES,

CIRCULAR CON CONSULTA |

LICITACION ABREVIADA N° 597

Con relacidon al expediente n° 30.654, Licitacién Abreviada n° 597,
por la provision de ESPECTROMETRO vy ante la consulta redlizada por parte de

una firma interesada en cotizar, se emite la presente circular.

CONSULTA:

1) "En cuanto a la versatiidad solicitada, podrdn definirme los tipos de
muestras y materiales sobre los que hardn [as mediciones?

Para cada tipo de material necesito si pueden definirme el rango de medicién
necesaro para cada elemento, dado que los sistemas no tienen el mismo
alcance por elemento en todo fipo de muestras.

Notas:

Cuando mencionan “liquidos” para el tipo de muestra, es necesario saber que

liquido/s es/son. Lo mismo aplica para cada tipo/estado de muestra.

RESPUESTA:

1} Lo solicitado es un espectrometro de fluorescencia de rayos X por dispersidn

de energia.
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- Los tipos de muesiras son:

o Aleaciones ferrosas con recubrimiento electrodepositado en Cu;
Niy Culn

o Aleaciones no ferrosas:
= Base Cu: CuAlNi / Alpaca / CuN,i, etc.
» Metales Preciosos: Ag— Au
ol Aleaciones normalizadas (SAE, AlSI, AA, etc)
o Soluciones de galvanoplastia {bafios de Niy Cr)

o Control de efluentes para cumplir con los limites permitidos por
AYSA.
- Los rangos de deteccidn generales:

o C0.10; Mn 0.45; P 0.03; S 0.04 (% méaximo)
o Recubrimiento 17 a 25 y de Cu 99 %. / recubrimiento de 7 de Ni 99%.

o Aleacién base Cu: 70 1 %; Zn: 24.5 1 %; Ni: 5.5 minimo; Impurezas: 0.6
maximo.

o Ag1000/925/7900/800; Au24/18 /14 kit
o Soluciones galvanicas de Ni o Cr poseen altas concentraciones.

o En efluentes Cr*® 0.2 mgfl / Cr*3 2 mgfl.

La presente circular forma garte integral del Pliego de Bases y Condliciones de

la Licitagion Abreviada
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