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[- ESPECIFICACIONES
.1- CARACTERISTICAS GENERALES

01- Material: Flexible, apto para procesos de embozado y aplicacién de recubrimientos (pintura,
etc).
Color blanco reflectivo caracteristico a la tecnologia de micro esferas de vidrio.
Con adhesivo aplicable por presion, apto para superficies de aluminio.

Caracteristicas Requisitos Tolerancia
02- Ancho 294.6 mm -0/+5mm
03- Espesor 100 a 130 y (Lamina sin soporte siliconado)
- 30 cd.Ix'.m Minimo
. i
04- Reflectividad 250 cd.Ix'.m™* Maximo
05- Durabilidad @ Disminucién del 50% respecto al valor inicial Maximo

(0 30 7591-1982-Tabla 1 - angulo de abservacitn (° 20' y angulo de entrada 5°.
2 150 7591-1882-1tem 16 - angulo de observacién 0° 20' y angulo de entrada 5°,

06- Adhesivo: No sera posible el desprendimiento de la lamina reflectiva, por medios
mecanicos © manuales (en frioc o caliente) sin que se produzcan en la misma dafos
irreparables, facilmente detectables a simple vista y que impidan su reutilizacién.

1.2 — MEDIDAS DE SEGURIDAD
l.2.a - Impresién

- Llevara una impresion grafica o por otro sistema, con la palabra "ARGENTINA" vy Escudo
Nacional. El tipo de fuente tipografica, dimensiones, colores, disefio, etc. Seran idénticos a la
muestra entregada. Los colores deberan ser resistentes a la intemperie de tal manera que no
se produzca decoloracion durante el tiempo de garantia.

I.2.b — Imagenes direccionales

- Lalamina reflectiva debera contener imagenes direccionables con el disefio a proporcionar.
Las mismas deberan estar distribuidas aliernadamente y ser visibles bajo luz blanca, solo
desde ciertos angulos. La secuencia de (a distribucion de las imagenes debera ser la misma
que la de la placa que se entregara como muestra.

1.3 — BOBINA

- Largo total de la bobina 274.4 mt aproximadamente (diametro 31.5 cm aprox.) Sin empaimes,
arrugas o defecto alguno que impida su utilizacién. Con tensién pareja a lo largo y ancho.

- Buje de 10 mm de espesor, no debe deformarse por el normal manipuleo; Diametro Interno:

75 1 mm.

- Las bobinas se entregaran envueltas en material impermeable al vapor de agua y con
protecciones adecuadas que garanticen su integridad (lamina - cono) ante manipulacion vy
almacenamiento.
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Il - ENSAYOS DE DURABILIDAD

Una vez aplicada la lamina en una placa de aluminio de 1 mm, embozada y terminada, debe
cumplir con todos los ensayos descriptos en la norma SO 7591 o IRAM 3953.

Ninguna de las medidas, deben experimentar variaciones luego de los ensayos.

£l oferente debera garantizar por escrito que la integridad fisica de la lamina, en condiciones
normales de uso, por un pericdo de 5 afos la adhesién se mantendra inalterable y una
disminucién de reflectancia final no superara el 50 % respecto de la reflectancia original.
Cebera mantenerse inalterable y resistente a la intemperie, a la exposicién a solventes y a
la accidn del agua (sea en forma de lluvia o nieve, otras condiciones atmosféricas, chorro
de agua a presion o inmersion prolongada).

Il - OFERTAS

Cada oferente debera garantizar por escrito que la integridad fisica de la lamina, y la
adhesion en condiciones normales de uso se mantendra inalierable por un periodo de 5
afos, Ademas asegurara que la lamina una vez aplicada y confeccionada la placa patente,
resistird las condiciones normales de uso, incluyendo operacianes de limpieza con agua
a presion (Hidrolavadora), sin delaminarse o alterarse.

IV — CONDICIONES GENERALES

Solo se aceptaran ofertas que ofrezcan la/s laminals que hava/n sido homologadals por
la DNRPA.

Cada partida debera estar acomparnada del certificado de calidad, que garantice el
cumplimiento de la norma 1SO 7591 o IRAM 3953.

Las partidas seran revisadas por muestreo. Si, al momento de su utilizacion se detectaren
bobinas que no se ajustan a lo especificado, el proveedor debera reponer la totalidad de
las unidades defectuosas.
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I- ESPECIFICACIONES
1.1- CARACTERISTICAS GENERALES

01- Material: Flexible, apto para procesos de embozado y aplicacion de recubrimientos (pintura,
foil, ete).
Color blanco reflectivo caracteristico a la tecnologia de micro esferas de vidrio.
Con adhesivo aplicable por presion, apto para superficies de aluminio.
Compatible con laminacion en caliente de foils holograficos, resistente al paso por
laminadora a altas temperaturas.

Caracteristicas Requisitos Tolerancia
02- Ancho 154.5 mm -0/+5mm
03- Espesor 100 a 130 p (Lamina sin sopeorte siliconado)
. 30 cd.Ix'.m? Minimo
- m
04- Reflectividad 250 cd.Ix'.m? Maximo
05- Durabilidad @ Disminucion del 50% respecto al valor inicial Maximo

M 150 7591-1982-Tabla 1 - angulo de observacion 0° 20" y dngulo de entrada 5°.
) ISC 7591-1882-ltem 16 - angulo de observacién 0° 20' y angulo de entrada 5%,

06- Adhesivo: No sera posible el desprendimiento de Ia lamina reflectiva, por medios mecanicos
0 manuales (en frio o caliente) sin que se produzcan en la misma dafos irreparables,
facilmente detectables a simple vista y que impidan su reutilizacion.

.2 - MEDIDAS DE SEGURIDAD
I.2.a - Impresion

- Llevara una impresion grafica o por otro sistema, con la palabra "ARGENTINA" y Escudo
Nacional. El tipo de fuente tipografica, dimensiones, colores, disefio, etc. Seran idénticos a la
muestra entregada. Los colores deberan ser resistentes a la intemperie de tal manera que no
se produzca decoloracion durante el tiempo de garantia.

1.2.b ~ Imagenes direccionales

La lAmina reflectiva debera contener imagenes direccionables con el disefio a proporcionar.
Las mismas deberan estar distribuidas alternadamente y ser visibles bajo luz blanca, solo
desde ciertos angulos. La secuencia de la distribucién de las imagenes debera ser la misma
que la de la placa que se entregara como muestra.

.3 — BOBINA

- Largo total de la bobina 274.4 mt aproximadamente (diametre 31.5 cm aprox.) Sin empalmes,
arrugas o defecto algunc que impida su utilizacion. Con tensidn pareja a lo largo y ancho,

- Buje de 10 mm de espesor, no debe deformarse por el normal manipuleo; Diametro Interno:

75 1 mm.
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- Las bobinas se entregaran envueltas en material impermeable al vapor de agua y con
protecciones adecuadas que garanticen su integridad (lamina - ¢cono) ante manipulacién y
almacenamiento.

Il - ENSAYOS DE DURABILIDAD

Una vez aplicada la lamina en una placa de aluminio de 1 mm, embozada y terminada, debe
cumplir con todos los ensayos descriptos en la narma 1SO 7591 o IRAM 3953,

Ninguna de las medidas, deben experimentar variaciones {uego de los ensayos.

El oferente debera garantizar por escrito que la integridad fisica de la lamina, en condiciones
normales de uso, por un periodo de 5 afos la adhesion se mantendra inalterable vy una
disminucién de reflectancia final no superara el 50 % respecto de |a reflectancia original.
Debera mantenerse inalterable y resistente a la intemperie, a la exposicién a solventes y a
ia accion del agua (sea en forma de lluvia o nieve, otras condiciones atmosféricas, chorro
de agua a presion o inmersién prolongada).

{ll - OFERTAS

Cada oferente deberd garantizar por escrito que la integridad fisica de la lamina, y la
adhesién en condiciones normales de uso se mantendra inalterable por un periodo de 5
afios. Ademas asegurard que la lamina una vez aplicada y confeccicnada la placa patente,
resistira las condiciones normales de uso, incluyendo operaciones de limpieza con agua a
presion (Hidrolavadora), sin delaminarse o alterarse.

IV — CONDICIONES GENERALES

Solo se aceptaran ofertas que ofrezcan la/s l[amina/s que haya/n sido homologada/s por
ia DNRPA.

Cada partida debera estar acompanada del certificado de calidad, que garantice el
cumplimiento de la norma ISO 7591 o IRAM 3953.

Las partidas seran revisadas por muestreo. Si, al momento de su utilizacion se detectaren
bobinas que no se ajustan a lo especificado, el proveedor debera reponer la totalidad de
las unidades defectuosas.
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I- ESPECIFICACIONES
I.1- CARACTERISTICAS GENERALES

01- Material: Flexible, apto para procesos de embozado y aplicacién de recubrimientos.

Color blanco retro reflectivo caracteristico de la tecnologia de micro prismas.

Con adhesivo aplicable por presion, apto para superficies de aluminio.

Compatible con Jaminacion en caliente de foils hologréaficos, resistente al paso por laminadora a
altas temperaturas.

La lamina debe ser compatible con dispositivos RFID. No debe interferir con la correcta lectura

de los “tag”.
item Caracteristica Unidad Requisito Tolerancia
02 {Ancho mm 131 -01/+0
03 |Espesor u 100 a 130 (L.amina sin soporte siliconado)
- 50 M Minimo
1 2
04 [Reflectividad cd.Ix'.m 250 @ MAXIMo
—— 5
05 | Durabilidad @ Disminucién del ii?cfoa Irespecto al valor Mzximo

) Mercosur # GMC / Resolucién N° 33/14 — anexo 9 (2 ISQ 7591-1982-Tabla 1 - angulo de observacién 8° 20" y angulo de entrada
5°. O (RAM 3953 ) 1SO 7591-1982-Item 16 - angulo de ohservacion 0° 20° y dnguto de entrada 5°. O IRAM 3853

06- Adhesivo: No sera posible el desprendimiento de la lamina reflectiva, por medios mecanicos
o manuales (en frio o caliente} sin que se produzcan en la misma danos irreparables, faciimente
detectables a simple vista y que impidan su reutilizacion.

I.2 - MEDIDAS DE SEGURIDAD

l.2.a - Impresién

- Llevara una impresion grafica o por otro sistema, segin disefio. Los colores deberan ser
resistentes a la intemperie de fal manera que no se produzca decoloracion durante el tiempo
de garantia.

1.2.b - Marca de Agua

- La lamina llevara en toda su superficie imagenes de seguridad direccionales segun disefio,
distribuidas alternadamente. Las mismas seran visibles bajo luz blanca y podran observarse
a su mayor intensidad en los distintos angulos que formen el eje de observacion y el eje de
referencia de la placa {ubicandose el observador en una situacion superior respecto de la
misma).
- Las imagenes de seguridad deberan formar parte del sistema optico del material retroreflectivo.

- L2.c - Onda Sinusoidal
- Contendra una imagen de seguridad de forma doble helicoidal, segun disefio. La misma
debera tener un efecto Optico variable que constituya una caracteristica de seguridad
distintiva.
- Dicha imagen debera ser visible a simple vista, ya sea con fuz blanca diurna o iluminacion
artificial (linterna, etc).
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Todas las medidas antes descriptas (Impresién, marca de agua y onda sinusoidal) deberan
estar debajo de la superficie expuesta de la lamina, de tal modo que no sea posible su
remocidn por métodos fisicos 0 quimicos sin que ello produzca un deterioro visible e
irreversible en el film reflectivo.

BOBINA

Largo total de la bobina: 228 mt aproximadamente. Sin empalmes, arrugas o defecto algunoc
que impida su utilizacién. Con tensioén pareja a lo largo y ancho.

Buje de 10 mm de espesor, no debe deformarse por el normal manipuleo; Diametro Interno:
75 £1 mm. '
Las bobinas se entregaran envueltas en material impermeable al vapor de agua y con
protecciones adecuadas que garanticen su integridad (lamina - cono) ante manipulacion y
almacenamiento.

il - ENSAYOS DE DURABILIDAD

Una vez aplicada la lamina en una placa de aluminio de 1 mm, embozada y terminada, debe
cumplir con todos los ensayos descriptos en la norma [SO 7581 o IRAM 3953.

Ninguna de tas medidas, deben experimentar variaciones luego de los ensayos.

Debera mantenerse inalterable y resistente a la intemperie, a la exposicion a selventes y a la
accion del agua (sea en forma de lluvia o nieve, otras condiciones atmosféricas, chorro de
agua a presién o inmersion prolongada).

Il - OFERTAS

V-

Cada oferente debera garantizar por escrito que la integridad fisica de la lamina, y la adhesion
en condiciones normales de uso se mantendra inalterable por un pericdo de 5 afios. Ademas
asegurara que la lamina una vez aplicada y confeccionada la placa patente, resistira las
condiciones normales de uso, incluyendo operaciones de limpieza con agua a presion
{Hidrolavadora), sin delaminarse o alterarse.

CONDICIONES GENERALES

Solo se aceptaran ofertas que ofrezcan la/s lamina/s que haya/n sido homologada/s por la
DNRPA.

Cada partida debera estar acompafada del cerificade de calidad, gque garantice el
cumplimiento de la norma ISO 7591 o IRAM 3953.

Las partidas seran revisadas por muestreo. Si, al momento de su utilizacion se detectaren
bobinas que no se ajustan a lo especificado, el proveedor deberd reponer |a totalidad de las
unidades defectuosas.
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|- ESPECIFICACIONES
[.1- CARACTERISTICAS GENERALES

01- Material: Flexible, apto para procesos de embozado y aplicacién de recubrimientos.

Color blanco retro reflectivo caracteristico de la tecnologia de micro prismas.

Con adhesivo aplicable por presion, apto para superficies de aluminio.

Compatible con laminacién en caliente de foils hologréaficos, resistente al paso por laminadora a
altas temperaturas.

La tamina debe ser compatible con dispositivos RFID. No debe interferir con la correcta lectura
de los “tag”.

item Caracteristica Unidad Requisito Tolerancia
02 | Ancho mm 171 ~-0.1/+0
03 |Espesor u 100 a 130 (Lamina sin soporte siliconado)
- 50 M Minimo
1 -2
04 | Reflectividad cd.Ix.m 250 Maximo
05 | Durabilidad @ Disminucién del ii?;{oalrespecto al valor Maximo

) Mercosur / GMC / Resolucian N° 33/14 — anexo 9 (2} 1SO 7561-1982-Tabla 1 - 4ngulo de ohservacion 0° 20' y angulo de entrada
5°. O IRAM 3953 31 1SO 7591-1982-Item 16 - angulo de observacién 0° 20’ y angulo de entrada 5° O IRAM 3953

06- Adhesivo: No seré posible el desprendimiento de Ja lamina reflectiva, por medios mecanicos
o manuales {(en frio o caliente) sin que se produzcan en la misma danios irreparables, faciimente
detectables a simple vista y que impidan su reutilizacion.

1.2 - MEDIDAS DE SEGURIDAD

l.2.a - iImpresion

- Llevara una impresion grafica o por otro sistema, segun disefio. Los colores deberan ser
resistentes a la intemperie de tal manera que no se produzca decoloracion durante el tiempo
de garantia.

.2.b - Marca de Agua

- Lalamina llevara en toda su superficie imagenes de seguridad direccionales segun disefio,
distribuidas alternadamente. Las mismas seran visibles bajo luz blanca y podran observarse
a su mayor intensidad en los distintos angulos que formen el eje de observacién y el eje de
referencia de la placa (ubicandose el observador en una situacion superior respecto de la
misma).

- Las imagenes de seguridad deberdn formar parte del sistema Odptico del material
retroreflectivo,

L2.c - Onda Sinusoidal

- Contendra una imagen de seguridad de forma doble helicoidal, segin disefio. La misma
debera tener un efecto optico variable que constituya una caracteristica de seguridad
distintiva.
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Dicha imagen debera ser visible a simple vista, ya sea con luz blanca diurna o iluminacién
artificial {linterna, etc).

Todas las medidas antes descriptas (impresién, marca de agua y onda sinusoidal) deberan
estar debajo de la superficie expuesta de la lamina, de tal modo que no sea posible su
remacion por métodos fisicos © quimicos sin que ello produzca un deterioro visible e
irreversible en gl film reflectivo.

1.3 — BOBINA

Largo total de Ja bobina: 228 mt aproximadamente. Sin empalmes, arrugas o defecto alguno
que impida su utifizacién. Con tensidn pareja a lo largo y ancho.

Buje de 10 mm de espesor, no debe deformarse por el normal manipuleo; Diametro Interno:
75 +1 mm.

Las bobinas se entregaran envueltas en material impermeable al vapor de agua y con
protecciones adecuadas que garanticen su integridad (lamina - cono) ante manipulacion y
almacenamiento.

Il - ENSAYOS DE DURABILIDAD

Una vez aplicada la lAmina en una placa de aluminic de 1 mm, embozada y terminada, debe
cumplir con todos los ensayos descriptos en la norma [SO 7591 o IRAM 3953.

Ninguna de las medidas, deben experimentar variaciones luego de los ensayos.

Debera mantenerse inalterable y resistente a la intemperie, a la exposicién a solventes y a la
accion del agua (sea en forma de lluvia o nieve, otras condiciones atmosféricas, chorro de
agua a presion o inmersién prolongada).

Il - OFERTAS

V-

Cada oferente debera garantizar por escrito que la integridad fisica de la tamina, y ka adhesion
en condiciones normaies de uso se mantendra inalterable por un periodo de § afios. Ademas
asegurara que la lamina una vez aplicada y confeccionada la placa patente, resistira las
condiciones normales de uso, incluyendo operaciones de limpieza con agua a presién
(Hidrolavadora), sin delaminarse o alterarse.

CONDICIONES GENERALES

Solo se aceptaran ofertas que ofrezcan la/s laminals que haya/n sido homologadals por ia
DNRPA,

Cada partida debera estar acompafiada del cerificado de calidad, gue garantice el
cumplimiento de la norma [SO 7591 o IRAM 3953.

Las partidas seran revisadas por muestreo. Si, al momento de su utilizacion se detectaren
bobinas que no se ajustan a lo especificado, el proveedor debera reponer la totalidad de las
unidades defectuosas,



